














                                                                                      

АКТ ИСПЫТАНИЙ 
Номер отчета: GBT401208103 

Основные сведения об испытаниях 
Параметр Описание 

Наименование образца Волоконный лазерный сварочный 
аппарат 

Модель образца Laser Weld 4/1 G2 (Raycus 3000) 

Вид испытаний Испытания по заказу 

Заказчик Цзинаньская компания с ограниченной 
ответственностью «Ватешан ЧПУ 
Текнолоджи» 

Исполнитель Гуандунская компания с ограниченной 
ответственностью «Баотун Контроль 
Качества» 

Заключение ГОДЕН 

Характеристики образца и процедура испытаний 
Пункт Информация 

Производитель Цзинаньская компания с ограниченной 
ответственностью «Ватешан ЧПУ 
Текнолоджи» 

Адрес КНР, пров. Шаньдун, г. Цзинань, р-н 
Тяньцяо, ул. Хунсин, 1588 

Количество 1 шт. 

Состояние образца Исправен 

Дата поступления 28.09.2025 

Дата испытаний 30.09.2025 – 08.10.2025 

Место испытаний КНР, пров. Гуандун, г. Фошань, р-н 
Шуньдэ, пос. Синтань, ул. Шунье Силу, 



                                                                                      

15, Сборочно-испытательный центр 
интеллектуального производства 
«Чжунцзи», корп. 22, цех 802 

Методика испытаний В соответствии с требованиями 
заказчика и стандартами: GB 18490.1-
2014, JB/T 13185-2017, GB/T 2651-
2008, GB/T 3323-2019 

Охватываемые модели Laser Weld 4/1 G2 (Raycus1500/2000), 
Laser Weld 4/1 G2 (JPT 
1500/2000/3000), Laser Weld 4/1 G2D 
(Raycus/JPT 1500/2000/3000), Laser 
Weld 5/1 G2 Pro (Raycus/JPT 
1500/2000/3000), Laser Weld 5/1G2DPro 
(Raycus3000), STR-HW 200, STR-HW-
450 

Результаты испытаний 
№ Контролируемый 

параметр 
Метод 
испытаний и 
требования 

Результат Оценка 

1 Внешний осмотр и 
конструкция 

Проверка на 
дефекты, 
надежность 
креплений, 
исправность 
панели 

Дефекты 
отсутствуют 

Годен 

2 Выходная мощность 
лазера 

Измерение 
мощности и 
стабильности 

Соответствует 
номиналу 

Годен 

3 Точность сварки Сварка 
образцов, 
измерение 
отклонений 

В пределах 
допуска 

Годен 

4 Качество шва 
(внешний вид) 

Визуальный 
осмотр 

Дефекты не 
обнаружены 

Годен 



                                                                                      

5 Качество шва 
(внутренние дефекты 
/ прочность) 

Рентген + 
растяжение 

Соответствует 
требованиям 

Годен 

6 Стабильность 
работы 

Непрерывная 
работа, 
мониторинг 

Работа 
стабильна 

Годен 

7 Класс лазерной 
безопасности 

Измерение 
излучения 

Соответствует 
классу 

Годен 

8 Электробезопасность Изоляция и 
заземление 

Соответствует 
стандартам 

Годен 

9 Безопасность 
системы охлаждения 

Контроль 
давления и 
температуры 

Работает в 
норме 

Годен 

10 Стабильность при 
длительной работе 

48 часов 
непрерывной 
работы 

Без сбоев Годен 

Важные заявления 
• Отчет действителен только с печатью. 
• Запрещено частичное копирование без разрешения. 
• Претензии принимаются в течение 15 дней с даты получения. 
• Результаты относятся только к представленному образцу. 
 
Подписано: Ответственный за испытания, Проверяющий, Утверждающий. 
Печать: Гуандунская компания с ограниченной ответственностью «Баотун 
Контроль Качества». 
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